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Technische Daten –  Sontara® 9955 
vorläufige Daten* 

 
 
 
 

Eigenschaft   Wert Einheit Testmethode 
 

Zusammensetzung Polyester 50 %  

 Zellstoff 50 %  

Lochstruktur   24 mesh  

Flächengewucht   75 g/m² ASTM D3776 

Dicke 0.96 mm ASTM D1777 

Saugfähigkeit 740 % ERT 10.3-99 

Flächenspezifische Saugfähigkeit 497 ml/m2 IST 20.2 -98 

Flächenspezifische Saugleistung 1993 ml/m2/s  

Reißfestigkeit  MD 167 N ERT 20.2-89 

  XD 63 N  

Faserfreisetzung   0.5 106 Fasern/yd2 IST 160.3-98 
 
*Daten basieren auf einer beschränkten Anzahl von Analysen. 
MD- Maschinenlaufrichtung, XD- Querrichtung 
 

 


